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1 Einfiihrung
Introduction

Am 19.04.2013 beauftragten Sie uns mit der Ausfertigung eines Klassifizierungsberich-
tes zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01".

On 2013-04-19 we were requested to issue a classification report for reaction to fire
performance acc. to DIN EN 13501-1:2010-01.

2 Angaben zum klassifizierten Bauprodukt
Details of classified product

2.1 Art und Anwendungsbereich
Nature and end use application

Die Klassifizierung in diesem Klassifizierungsbericht gilt fir das klassifizierte Bauprodukt
fur die folgenden Anwendungsbereiche: Verbund digital bedruckter Bodenfolien mit
rutschhemmenden Schutzlaminaten zur Verklebung auf diversen Bodenflachen im
Innen- und Aulenbereich

Classification given in this classification report is valid for the construction product’s
following end use application: Composite of digitally printed flooring-films with anti-slip
protection laminates for bonding to various substrates for inside and outside

ASLAN DFP 46 | rauer Untergrund/ | auen/ outside
rough substrate
ASLAN DFP 49 | Teppich/ carpet innen/ inside
ASLAN DFP 47 | glatter Untergrund/ | innen und auf’en/
smooth substrate inside and outside

2.2 Beschreibung des Bauproduktes
Description of the construction product

Das Bauprodukt wird in den unter 3.1 genannten Prifberichten vollstandig beschrieben.
The product is fully described in the test reports from 3.1.

Das Bauprodukt erflllt angabengemaf folgende europdische Produktspezifizierung: -
This product complies with the following European product specification: -

Handelsbezeichnung: Digital bedruckte Bodenfolien mit rutschhemmenden
Trade name: Schutzlaminaten

Digitally printed floor films with non-slip protective laminates
Aufbau: Kombinationsprodukt bestehend aus einer Art Bodenfolie be-
construction: druckt mit einer Art Tinte und versehen mit einer Art Schutz-

laminat mit folgender Auswahimdglichkeit
Combination product consisting of a kind of floor film printed
with a type of ink and provided with a kind of protective
laminate type having the following choice

' DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhaltdn = Teil
rung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von =- od
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Komponenten: Flachengewicht*/ Dicke*/
components: area weight* thickness™
Bodenfolie/ base film ASLAN DFP 46 202,5 g/m? 0,18 mm
ASLAN DFP 49 220,0 g/m? 0,179 mm
ASLAN DFP 47 232,8 g/m? 0,19 mm
Tinte/ ink uv - -
Solvent -
Latex - -
Schutzlaminat/ protective ASLAN MP 300 2342 g/m? 0,25 mm
laminate ASLAN MP 326 179,3 g/m? 0,18 mm
*Werte von der Prifstelle ermittelt/ values measured from the test institute
3 Priifberichte und Priifergebnisse fir die Klassifizierung
Test reports and test results in support of this classification
31 Priifberichte
Test reports
Name des Priflabors | Auftraggeber Nr. des Prufverfahren
Name of laboratory Sponsor Prufberichtes Test method
test report number
MPA Dresden GmbH ASLAN, 2013-B-1759/02 DIN EN ISO 11925-2:2011-02%
Schwarz
MPA Dresden GmbH | CMPH S C% | 2013.8-1750/03 | DIN EN SO 9239-1:2010-11°
3.2 Priifergebnisse
Test results
Prifverfahren Parameter Anzahl an Prufergebnisse
test method Parameter Prufungen Results
Number of | Mittelwert = t
tests mean arameter
Parameter
value
DIN EN ISO 9239-1:2010-11 Kritischer Warmestrom
critical heat flux 10,7 J
2 8,0 kW/m2
17
Rauch / smoke
< 750 %xmin &ayre J
DIN EN I1SO 11925-2:2011-02
Flachen-/ Kantenbeflammung,
surface/ edge flaming Fs <150 mm 90 jalyes J
15 s Beflammung,
15 s duration of flaming

ZDIN EN ISO 11925-2:2011-02

° DIN EN ISO 9239-1:2010-11

bei Beanspruchung mit einem Warmestrahler
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4.1

4.2

Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich
Classification and direct field of application

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1:2010-01, Abschnitt 12.6.
This classification has been carried out in accordance with clause 12.6 of
DIN EN 13501-1:2010-01.

Klassifizierung
Classification

Das Produkt "Digital bedruckte Bodenfolien mit rutschhemmenden Schutzlaminaten®
wird nach seinem Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

The product “Digitally printed floor films with non-slip protective laminates” in relation with
the fire behaviour is classified:

B

Die zusatzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:
The additional classification in relation with smoke production is:

s1
Brandverhalten Rauchentwicklung
fire behaviour smoke production
Bﬂ - S 1

Klassifizierung des Brandverhaltens: Bg—s1
classification of fire behaviour: B;—~s1

Anwendungsbereich
Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 gilt nur fiir das im Abschnitt 2 beschriebene Baupro-
dukt.

The classification in clause 4.1 is valid solely for the material as described in clause 2.

- bestehend aus bedruckter Bodenfolie und Schutzlaminat

- aufgebracht auf Untergrund der Klassen A1 und A2-s1,d0 Rohdichte = 1350 kg/m?®

- constructed by printed base film and protective laminate

- used on substrates of classes A1 and A2-s1,d0, density = 1350 kg/m?

fur/for

- eine Dicke von 0,18 mm - 0,25 mm (je Folie/ per foil)
a thickness of

- ein Flachengewicht von 179,3 g/m? - 234,2 g/m? (je Folie/ per foif)
an area weight of

- alle Farben
all colors







